「はじめての高分子化学」問題解答

問題１

（1） ポリ（１－フェニルエチレン）

（2） ポリ（１－メチルエチレン）

（3） ポリ［イミノ（６－オキソヘキサメチレン）］
問題２

（1） 約３５７１

（2） 約１０４

（3） 約８８

問題３

　１７４ページに記載

問題４

　１７４ページに記載
問題５

　６．３節（５５ページ）参照

問題６

　７．１節（６１ページ）参照

問題７

　８．２節（６９ページ）参照

問題８

　１２．１節（１１７ページ）参照

問題９

　１２．４節（１２０ページ）参照

問題１０

　９．２節（７５ページ）、９．３節（７７ページ）参照

問題１１

（1） １１．４節（１０９ページ）参照
（2） それぞれのモノマーの単独重合の速度を比較するには、１０８ページの式（１１．１２）のｋ１１と式（１１．１５）のｋ２２を知る必要がある。しかし共重合でわかるのは式（１１．１９）のモノマー反応性比であり、ｋ１１、ｋ２２は求められない。

問題１２

　この高分子は　Ｈ２Ｎ（ＣＨ２）５ＣＯＯＨ　の重縮合、あるいはε－カプロラクタムの開環重合（式１．７，１０ページ）によって得られる。重縮合では反応度が高くないと分子量の高いポリマーは得られないが（問題１０参照）、開環重合では、付加重合と同様に、開始剤を少量用いると高分子量のポリマーが得られる可能性がある（１０．９節（９８ページ）参照）。
問題１３

　式（１．６）（１０ページ）ならびに図１４．２、図１４．３、図１４．４（１３８ページ）を参照。

問題１４

１４．６節（１４８ページ）、１４．７節（１５０ページ）参照。
問題１５

たんぱく質（ポリペプチド）と同様にＮＨ－ＣＯ結合を持つ合成高分子にはナイロン６、ナイロン６６、アラミドがある

問題１６

１５．３節（１６４ページ）参照。
